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Abstract of Dissertation : Regard to recent developments in polymer sciences and polymer engineering evolution in last two decades, one of the most new fields in polymer science is the thermally stable polymers that they have attracted lots of interests because of their new applications.

Among these polymers polyamides polyimides and polyamide imides and other derivatives of these polymers have specific position.

Aromatic polyamides are thermally stable polymers that they show suitable mechanical properties and thermal and oxidation stability. Also aromatic polyimides are one of the most important groups of thermally stable polymers but because of their hard structures , high melting points and high softening it is very difficult to process them.

In other hand poly amide-imides that their properties is combination between favorable properties of poly amides and polyimides developed as high performance polymers.

They show more suitable thermal properties than poly amides and more favorable processing properties than polyimides in melting cases. 

The aim of this work is preparation and determination of poly amides, poly imides and poly amide imides that they have not only high thermal stability but also have good solubility and processing.

In order to reach to this aim, synthesis and design of the new monomers to induct these properties to the final polymers were considered.

We have prepared a diamine ligand LH6 from the reaction of thiosemicarbazide and benzyl in ethanol as solvent. Metallic diamine compound was synthesized by complexing to cupric acetate as CULH4 and to NiCl2 as NiLH4.

The reaction between diamine and different diacid chlorides and dianhydrides led to the formation of poly amides and poly imides respectively.

In the next step we used the compounds such as benzoin and urea to form quinoxaline ring then nitration and reduction of dinitro compound , a diamine was synthesized that direct condensation reaction by diacides led to poly amides with good solubility and very good thermal stability.

The structure of the synthesized monomers and polymers were assigned by different spectroscopic methods. Also their physical and thermal properties like thermal stability, thermal behavior, solubility and viscosity were studied. Considerations showed that all prepared polymers have favorable thermal properties and developed solubility. Beside that, the relationships between structures and properties were considered for all of the polymers.
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	علوم و تکنولوژی پلیمر – بهار 80
	پژوهشگاه پلیمر ایران
	-

	14
	پلیمر و ورزش اسکواش
	مجله صنایع پلاستیک
	تهران 
	-

	15
	آنتی اکسیدانتها
	مجله صنایع پلاستیک
	تهران 
	-

	
	
	
	
	


جدول شماره :7  –   مربوط به دتنشجویان فارغ التحصیل 

	سال 
	استاد داور 
	استاد مشاور
	استاد راهنما 
	عنوان پروپوزال 
	رشته
	نام و نام خانوادگی 
	ردیف

	89
	میقانی اصغری
	
	
	تهیه میکروکریستالین سلولز و نانوکریستالین سلولز از گیاه کنف
	
	فرشاد میرکی
	1

	89
	میقانی
قاسم نژاد
	
	
	بررسی فیتوشیمیایی ترکیبات موجود در گیاه مریم گلی بومی خراسان(Salvia chorasanica)
	
	صبا سلطانی
	2

	89
	
	میقانی
اقدسی
	
	جداسازی و شناسایی ترکیب       E-β-ocimene از گیاه خوشاریزه وترکیبZ-β-ocimeneازگیاه چویربا استفاده از تابش ریز موج
	
	چشم ناز خمویی
	3

	89
	میقانی
اقدسی
	
	
	جداسازی و شناسایی ترکیب

E-O-ocimeneازگیاه  chaerophyllum crinitumو ترکیب کومارین از گیاه Peucedanum longifolicum با استفاده از تابش ریز موج
	
	محمد صالحی
	4

	89
	میقانی
قاسم نژاد
	
	
	بررسی فیتوشیمیایی روی ریشه گیاه مریم گلی Salvia hypolecua Benth
	
	میترا قمری نیا
	5

	90
	
	
	میقانی اصیلی
	استخراج و تعیین ساختار ترکیبات شیمیایی موجود در ریشه ی گیاه Scutellaria pinnatifida
	
	آمنه محمدی
	6

	90
	میقانی 
قاسم نژاد
	
	
	بررسی فیتوشیمیایی ریشه گیاه Polygonum afghanicum
	
	حسن رضایی سرشت
	7

	90
	میقانی
قاسم نژاد
	
	
	جداسازی و شناسایی ترکیبان اصلی موجود در گیاه
 Anthemis hussknechtii
	
	ابوبکر مولانی
	8

	90
	میقانی
شاکری
	
	
	
	
	سهره علیمحمدزاده
	9

	90
	
	
	میقانی ابراهیمی
	استخراج و شناسایی ترکیبات پیاز سنبل کوهی
	
	سالار حافظ قرآن
	10

	90
	اصغری میقانی
	
	
	استخراج و شناسایی فلاونوئیدهااز برگ های 
Verbascum sublobatum
	
	عبدالجلیل فرخ
	11

	91
	
	
	میقانی ابراهیمی
	استخراج ، خالص سازی وتعیین ساختار ترکیبات عمده ی موجود در گیاهScrophularia striata
	
	فرشته صفوی
	12

	91
	میقانی
اصغری
	
	
	استخراج،اندازه گیری و مقایسه برخی فلاونوئیدهای موجود در میوه وبرگ گیاهDiopyros lotusدر دو منطقه ساری و گرگان
	
	فاطمه ادیب پور
	13

	91
	شاکری میقانی
	
	
	بررسی ساپونین های استروئیدی ریزوم گیاه روسکوس آکولئاتوس(کوله خاص)
	
	محمد محمودی عالمی
	14

	91
	میقانی
شاکری
	
	
	
	
	محمد قلی نژاد
	15

	91
	
	
	میقانی گوهری
	شناسایی و تعیین ساختار مولکولی ترکیبات عمده اندام هوایی گیاه Cymbocarpum erythracum
	
	سمانه حیدری
	16

	91
	میقانی گلعلی پور
	
	
	ستخراج و شناسایی اجزای روغن اصلی گیاه باریجه بومی ایرانو بررسی فعالیت ضدمیکروبی آن
	
	طاهر گرگانلی دوجی
	17

	
	
	
	میقانی
	سنتز پلی یورتان های جدید و بررسی خواص آن ها
	
	مهشید معزی
	18

	
	اصغری میقانی
	
	
	بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی نانوکامپوزیت های پلی وینیل کلراید(PVC)تقویت شده با نانو
	
	آنه گلدی قر جه
	19

	91
	میقانی طبرسا
	
	
	ستخراج و شناسایی اجزای روغن اصلی گیاه باریجه بومی ایرانو بررسی فعالیت ضدمیکروبی آن
	
	طاهر گرگانلی دوجی
	20

	91
	خندان میقانی
	
	
	تهیه و بررسی خواص نوری نانوکامپوزیت های کوپلیمر اتیل متا آکریلات ایزو پروپیل آکریل آمید با سولفات کادمیم
	
	گلشاد خوجه
	21

	91
	
	
	میقانی 
	سنتز و شناسایی پلی استرهای آروماتیک مقاوم حرارتی
	
	احسان فتح الهی
	22

	
	
	میقانی 
جنوبی
	
	اثر نوع نانوذره بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی آلیاژهای پلی وینیل الکل- کیتوزان
	
	حامد کوکلانی
	23

	
	میقانی طبرسا
	
	
	بررسی تاثیر نوع روغن کلزا و سویا بر روی میزان اپوکسی دار شدن و خواص رزین اپوکسی کلزای آکریلیکی(AECO)
	
	محمد محمدی
	24

	91
	
	
	میقانی   دهنو خلجی
	سنتز، شناسایی و مطالعات حرارتی پلیمرهای باز شیف جدید حاصل از سالیسیل آلدئید با آمین های مختلف و کمپلکس آن ها
	
	میلاد کاظم نژاد
	25

	
	
	
	میقانی
	
	
	علی صادقی نیا
	26

	
	
	
	میقانی 
وفادار
	Ecophysiological study on Mentha aquatica L. (family Lamiaceae) in Mazandaran province
	
	مهری محسن پور
	27

	
	
	
	میقانی
	
	
	مجتبی آریان فر
	28

	
	
	
	شاکری میقانی
	
	
	کاظم تاج دینی 
	29

	
	
	
	شاکری میقانی
	
	
	حسن نوری هفت چشمه 
	30

	
	
	
	میقانی - اقدسی
	
	
	میترا شریفان
	31

	
	
	
	میقانی
	بررسی عملکرد راکتورهای غشايی بستر پرشده در مقايسه با راکتورهای بستر پرشده در فرآيند رفرمينگ نفتا

	مهندسی شیمی 
	امین معصومی 
	32

	
	
	
	میقانی
	بررسی پارامترهای(فرمولاسیون،درصد،دما)موثر بر چگونگی عملکرد بازدارنده های خوردگی در خطوط انتقال نفت
	مهندسی شیمی
	علیرضا کاظمی اصل 
	33

	
	
	
	میقانی 
	تاثیر لاتکس استایرن بوتادین بر خواص مکانیکی ملات سیمان پرتلند آهکی

	مهندسی شیمی 
	امید محمدی 
	34

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


